
  

 

 ميجا بوكس ايلاستيك
 مركب ايبوكسى مرن من البولى يوريثان خالى من الدذيبات

 

 

 

 

 

 
 عبارة عن مركب اساسو الايبوكسى والبولى يوريثان ذو مرونو للاستخدامات الدتعددة وتوفى الاشتراطات الوارده  ميجا بوكس ايلاستيك 

  ASTM C 957بالدواصفات القياسيو الامريكيو 
 

 
 
 

 فعال لعمل ارضيات الدصانع وجراجات انتظار السيارات والدخازن والدلاعب الدختلفو ميجا بوكس ايلاستيك *           
 يعطى طبقو واقيو للاسطح ضد الظروف الجويو والتآكل والدواد الكيماويو ميجا بوكس ايلاستيك*   
 يات وحوائط الثلاجات ولسازن التبريد لعمل طبقة مرنة غير منفذه للمياه لارض ميجا بوكس ايلاستيك* يستخدم   
 * لو قوة عاليو لتغطية الشروخ للاسطح الدعرضو لتغييرات كبيرة فى درجة الحرارة  

 * مناسب للاستخدام فى حقن الشروخ الثابتة والدتحركة وذلك لخاصية الدرونة بالدنتج  

 * يستخدم لحشو فواصل الارضيات الدعرضة للاحتكاك والاحمال العالية  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 .يجب تنظيف السطح جيداً وازالة الشوائب والاتربة والزيوت واى اجزاء ضعيفة 

  فى حالة الاسطح الدلساء يجب تخشين السطح بالوسائل اللازمة.  %.4يجب الا تزيد الرطوبة عن * 
 

 
 
 

 دقائق للحصول على قوام متجانس تداماً . 5* يتم وضع لزتوى الدركب )ب( بالكامل فى عبوة الدركب )أ( ويقلب الخليط جيداً لددة لاتقل عن         

 * يوضع الخليط فى وعاء نظيف يمكن معو استخدام الرولو او الفرشاه.        

 للوجو الواحد. 0جرام / م 052الى  052بمعدل استهلاك يتراوح من   الميجا بوكس ايلاستيك* يتم دىان وجهان من         

 

 
 

 
 
 

 مواصفاتال
 

 اعداد وتجهيز السطح
 

 الخلط وطريقة الاستخدام
 

 العامةالمميزات 



  

 

 

 
 

 

 للشفاف2.20± كجم/لتر   0.22 م °52عند درجة حرارة الكثافة 
 للملون 2.20± كجم / لتر   0.52

 شفاف وملون اللون

 ساعات 8 زمن الشك الابتدائى للوجهان0جرام/م 722الى  522من  معدل الاستهلاك 

 ساعة 04 ناعادة الدها % 022 الاستطاله

 ايام 7 زمن الشك النهائى )بالوزن(  0:4 نسبة الخلط
 

 

 
 كجم  للشفاف  )لرموعة من مركبين(  4كجم  ،   0

  كجم  للملون    )لرموعة من مركبين(  5كجم  ،   0                                             

 
 

 من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبو وفى عبوات لزكمة الغلق. أشهر 6                                                
     

 

.لدزيد من الدعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفنى بالشركو 
 بالنشرات الفنيو تم الوصول لذا  نتيجة الاختبارات فى ظروف معمليو.الدعلومات الواردة 

.يجب مراعاة  التنفيذ للمواد فى ظروف صحيو وتهويو مناسبو 

  التخزيــن
 

 العبوات

 المواصفات الفنية


