
  

 

 ميجا بوكس ملتى
 فائقة الجودة لمختلف الاغراض الصناعية خالية من المذيبات ارضيات ايبوكسية مركب 

 

 

 

 
 

 مركب منن الايبوكسنخ خنان منن المنذيبات د متلانرد الاغنراض د  يسنتخرل كنرىالخ لاننه  ا رنناديو ا  اعريرينو ا  للا ن  مودنو  ميجا بوكس ملتى
 ايبوكسيو ا  مودو ذاتية التسويو ك ا يستخرل كرىالخ متلارد الهبقات   كرىالخ غالق لل سال ا  مادع للتزحلق

 
 

 
 
 

  ملودة باللولخ المهلوب . شفافو ا  نائلة من مركبين خالية من المذيبات* مادة ايبوكسية         
 . البتر ليو* مقا مة لتآثير المواد الكي ا ية         
     * مقا مة عالية جرا للبرى  الاحتكاك .        
 * غير نال  ليس لو تأثير ضار بالصحة.       

 مياه الشرب  حمامات السباحة  مصادع الأغذية  الأد يو  الألبالخ  خافة.صالح  منانب تداماً لرىالخ خزادات *        
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ( للا   مختلف ادواع  الارضيات الايبوكسية  من دىالخ غالق لل سالSealer بس ك نهائخ )مودة ايبوكسية ا مم  0ر5 

 (Epoxy Screed بس ك حتى )ا  المودة الايبوكسية ذاتية التسويةالمختلفة   متهلبات المصادعمم  ذلك لتغهخ كافة  00 
  Self-leveling . 

 يستخرل كرىالخ متلارد الهبقات  مقا ل. 
 
 
 

  ا واص التالية  ميجا بوكس ملتىادة بم ملاالجتها يجب الخ تتوافر بالانه  المراد 
 

 من تصاعر الرطوبة من انف  الباطات ا رنادية .% مع اع اية  4* الجفاف : الرطوبة لاتزير عن  
 . 0كجم / نم  050* الصابة : لا يق  اجهاد ا رنادة عن  

 أى زيوت ا  شحول ا  اتربة .يجب ازالة * النظافة  :       
 * دلاومة السه : لانه  الناع ة يفض  دائ ا تخشينها لازالة زبرة ا رنادة .         

 
 
 
 

 مواصفاتال
 

 الاستخدام مجال
 

 المميزات العامة

 داد السطحاع
 



  

 

 
 

 
  يتم ا لط بانتخرال خاط ميكاديكخ بهئ  (ب)منفصا خاصة بلار فترة تخزين طويلة ثم يضاف الية مركب   (أ)مركب  تقليبيتم  

 دقائق . 5لفة / دقيقة ( لمرة  000)بسرعة لاتزير عن  
   ينتم خلنط  المودنة بالنسنب ادنردة بالجنر   ان المواد المالئة  ميجا بوكس ملتىفى حالة اضافة المواد المالئة للا   المودة  الايبوكسية يضاف   

  دقائق اخرى. 0 لمرة
 

 

 
 

  ايال 7                فترة التصلب الكامل          كجم/لتر  0ر00    م °25عند درجة حرارة   الـكـثافـة
   0ديوتن / مم 80-60                مقاومة الضغط                mPas 600 اللـزوجـة  

 0ديوتن / مم  40 -05                   مقـاومـة الانحـناء        دقيقة 05             5 25عند فترة التشغيل 
  0ديوتن / مم  0800               معامل الانحناء                 ناعة 04                  السماح بالاستخدام للمشى

 )بالوزلخ( 0:  0            نسبة خلط المركبين   ايال 0   ىالسماح للاستخدام الميكانيك
 
 
 
 

 (  Primerـ دهان تحضيرى )1
 

 التانعلخ النحو  يستخرل  –% بمخفف الأيبوكسي 00بلار تخفيفو بنسبة يستخرل كرىالخ تحضيرى لمختلف ادواع الارضيات الايبوكسية 
    يتم مراعاة الاحتياطات ا اصة باعراد السه  .*    
 يستخرل فى الرىالخ المساحة الكا تشوك مع التوزيع النهائخ بالر لة.*    
  0جم / ل 000-000ملار  الانتهاك من *    
 . 0جم / ل 0000-500مم بملار  من  0ر8-0ر0ينثر طبقة من الرم  النظيف بمقاس *    

 

 (- Coating Sealerى ناعم )ـ دهان نهائ2
 

  فى الرىالخ التحضيرى  د لخ دثر الرم  . ذكرىا * يتم تنفيذ ا هوات السابق             
 0/لجم 050-000يتم دىالخ الوجة النهائخ بملار  من  * 

 

 (Anti-skid Coatingـ دهان نهائى مقاوم للانزلاق )3
 

  التحضيرى مع دثر الرما  .* يتم تنفيذ ا هوات السابق ذكرىا فى الرىالخ    
 . 0جم / ل 400-000* يتم دىالخ  جة ا  اكثر نهائخ بملار  من  

 

  Self-Leveling  Mortarـ مونة ذاتية التسوية )  4
 

   يتم تنفيذ ا هوات السابق ذكرىا فى الرىالخ التحضيرى مع دثر الرما  .*   
 يتم خلط المودة حسب الجر   المرفق.*   
 مم  توزيلاها بهريقة منتظ ة بانتخرال البر ة . 0 -0يتم صب المودة بالس ك المهلوب من  *   
 بوانهة الر لة المسننة لض الخ خر ج الهواء من المودة .  سه يتم خرمة ال *   

 المواصفات الفنية

 الخلط

 الانواع المختلفة للاستخدام



  

 

 
 (Epoxy Screed   ـ مونة ايبوكسية  )5

 

   الاع ا .* يجب مراعاة اعراد السه  جيراً قب  البرء فى              
           0جم/ل 050-000بملار   الميجا بوكس ملتى* ع    جو تحضيرى من              
  فردىا )قب  جفاف الوجو التحضيرى( بملار  انتهاك حسب الجرا   * يتم خلط المودة الايبوكسية              

 
 
 

 مونة ايبوكسية  مونة ذاتية التسوية  
 مم لكل  مم  3 مم  2 مم 1 الـسمـك 

 م ن م ن م ن م ن  
 080 0 590 0 690 0 800 0 ميجا بوكس ملتى

 ن ن 400 0ر7 045 0ر5   سيلكا فلاور 
 090 0ر4 400 0ر7   800 0 مم  0ر6-0ر3رمل متدرج    
 090 0ر4   690 0   مم 0ر1-0ر4رمل متدرج    

   400 0ر7     مم 0ر8-0ر3رمل متدرج     
 0080 4ر0       مم    1-1ر8رمل متدرج     

 
 مملك   0  الانتهاك بالجرال / لل  : ملار  ن : نسبة الخلط بالوزن 

 
 
 

 كجم   )مجموعة من مركبين( 4كجم ،  1   

 
 

 ظر ف تخزين منانبو  فى عبوات محك ة الغلق.من تاريخ الادتاج تحت  أشهر  00                                                  
     

  

.لمزير من الملالومات يرجخ الاتصا  بالقسم الفنى بالشركو 
.الملالومات الواردة بالنشرات الفنيو تم الوصو  لها  دتيجة الاختبارات فى ظر ف ملا ليو 

.يجب مراعاة  التنفيذ لل واد فى ظر ف صحيو  تهويو منانبو 

  التخزيــن
 

 العبوات

 جدول الخلط
 


